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1. Vysledky vyluhové zkousky prevzaté z atestu ¢. 472101970 ze dne 13.4.2007

Tabulka I.: Vysledky hodnoceni 1. vyluhu do zku$ebni vody 23 °C po 72 hodinach

Parametr | Jednotka | Ky " Nejistota ? Koo !
(pH - 7.5 0,1 57
Vodivost mS/m | mS/m 3,0 0,01 0,09
‘Barva ” | mgPt <5 B <5
Chut TFN ¥ 1 05 1
Zakal I '
(nefelometricky) | ZFq <05 . <0.5
Pach | TON® 1 - 1
CHSKyy | mgn 019 0,02 0,12
vinylchlorid | Hg/l | < 0,02 - 0,02
Kadmium | pen | <05 | - | <05

Tabulka Il.: Vysledky hodnoceni 2. vyluhu do zkuSebni vody 23 °C po 72 hodinach

Parametr Jednotka |  Ky," Nejistota ? Koz ”
pH - | 73 01 57
Vodivost mS/m mSim | 2,9 0,02 0,09
Barva | mgPyl | <5 - L H -
_Chut (TFN) TEN® | 1 - 1
Zakal -

(nefelometricky) ZFe [l 0.8 - =05
Pach (TON) T TON® | 1 : 1
 CHSKyq " ~ mg | 012 0,02 012
vinylchlorid | bol | <0,02 - <0,02
Kadmium mg/l R ,' < 05 - <05

Vysledky Atestu se vztahuji jen na vzorek nami zkouseny
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a. s. se nesmi Alest reprodukovat jinak nei cely !
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Tabulka lll.: Vysledky hodnoceni 3. vyluhu do zkuSebni vody 23 °C po 72 hodinach

Parametr . Jednotka Krzs " Nejistota ? Koa

pH - i 7.2 0,1 57
Vodivost mS/m mS/m | 28 0,01 0,08

Barva mgPVl | <5 - | <5
Chut(TFN) | TFN® | 1 | - T

Zakal | i '

(nefelometricky) ZFs | <08 ; €0:5

Pach (TON) TON® | 1 - 1
CHSKyn ¥ " mgl | 0,06 0,03 0,10 |
vinylchlorid | wpat | <002 - 0,02
Kadmium pal | <05 = <05

Tabulka IV.: Souhrnné vysledky hodnoceni 1. = 3. vyluhu do zkusebni vody.

Méfena veli¢ina Jednotka Krzq ¥ Kizz Krzia
pH N 75 [ 73 7,2
Vodivost mS/m mSm | 30 i 2.9 2,8
Barva mgPY/| <5 | <5 <5
Chut (TFN) | TFN® I 1 1
kal =
(ZnaefZIometriclgx)_ ) ZF, <05 i <0 <05
Pach (TON) TON® 1 l— [
CHSKyn mgl 019 | 0,12 ) 0,06
| vinylchlorid gl | <002 | <002 <0,02
Kadmium N pgfl <05 <0,5 <0,5

Poznamky k tabulkam |. az IV.:
" K72, je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin, vyjadfena jako aritmeticky primér dvojice
testovanych vzorkl, po odeéteni slepého stanoveni v n. vyluhu, u parametrd pH, chut a pach se
vysledek stanoveni slepeho pokusu neodecita
vyb&rova smérodatna odchylka vybérového priméru (o..1/Yn; n=2)
% K gn je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin ve slepém stanoveni v n. vyluhu
* Chemicka spotieba kysliku manganistanem
° TFN (Threshold Flavour Number) — prahové &islo chuti
®  TON (Threshold Odour Number) — prahové &islo pachu
symbolem ,<" je oznacen detekéni limit metody

2)

Vysledky Atestu se vztahuji jen na vzorek nami zkouSeny.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovanl a certifikaci, a. s. se nesmi Alest reprodukovat jinak nez cely |
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Tabulka V.: Vypocet migra¢nich Cisel pro 3. vyluh. ZkusSebni voda 23 °C.

Hodnoceny parametr ‘ Jednotka M4, 3. vyluh
vinylchlorid | pgdm®den” | <po0o1 |
vodivost | mS.m” dm?den’ <01 -

CHSKw® | mgdm”den’ 0002 |
Kadmium pg.dm?.den’ <0,02

Poznamky k tabulce V.:

M2« =migracni €islo pro migrovanou slozku v koncentracich vztazenych na decimetr tvereéni za 24
hadin, vyjadrené jaka aritmeticky primér dvojice testovanych vzorki

symbolem <" je oznaden detekéni limit metody

Vysledky Atestu se vztahuji jen na vzorek nami zkouseny.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro lestovani a certifikaci, a. s. se nesmi Atest reprodukovat jinak nez cely !
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2. Vysledky zkousek provadénych v roce 2010 — viz zkusebni protokol €.
472103983 ze dne 7.4.2010

Stanovené hodnoty:

Tabulka Vi.: Vzorek €. 472103983/1 —
PRAMOSAT — trubka z nemék&eného PVC pro vrtané studny, barva tmavé Seda.

Hodnocenl obeaty vybranigh toxickich vk vo ot
Obsah toxickych prvkia -
Pb - olovo | mgkg W 16,9 (A—
| C_d- kadmium _|J r.ng!kg- ”ﬂh__ - < .‘.?O ) _ _ _ -
Ba - baryum | mg/kg | < 10 -
Se - selen | mg/kg ‘_ <10 -
Hg -rtut | mgkg | <10 N
' Sb - antimon | mgkg | <10 -
As - arsen | mglkg '; <10 | -
Cr- chrom | mgkg | <10 | -
Ni - nikl | mgkg | <10 :
V - vanad J mg/kg | <10 - -
' Sn-cin . mghkg | <10 -
Cu-med | mgkg | <10 | i
_Fé-zel_ezo | ma’kg <10 -
Mn — mangan N . mg/kg < 10 -
Zn -zineb; | malkg 1 460 46

Poznamky k tabulce VI.:
Symbolem ,<" je oznacen detek<ni limit metody
z) Odhad nejistoty typu B, 10 rel. % z naméfené hodnoty

Vysledky Atestu se vztahuji jen na vzorek nami zkouSeny
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a. s. se nesmi Alest reprodukoval jinak nez cely !
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Vysledky hodnoceni vyluh pripravenych dle prilohy €. 1 k Vyhlasce MZ

€. 409/2005 Sb. — pro styk s pitnou vodou.

Tabulka VII.: Vzorek €. 472103983/1 —

PRAMOSAT - trubka z nemékéeného PVC pro vrtané studny, barva tmavé Seda.

Vysledky hodnoceni 1. vyluhu do zkusebni vody po 72 hodinach.

Méfena velidéina | Jednotka | Paralelni vyluhy Krzy " Udaj o Ko:1 *
nejistoté
. | 3983/11-A 3983/1-B méfeni 2 '
Toc® | mgl | 029 022 000 | 004 | 017
Pb pg/l <04 <04 <04 - <04
Zn ma/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 - < 0,020

Tabulka VIIl.: Vzorek ¢. 472103983/1 —

PRAMOSAT — trubka z nemékéeného PVC pro vrtané studny, barva tmavé Seda.

Vysledky hodnoceni 2. vyluhu do zku3ebni vody po 72 hodinach.

Méfena velicina Jednotka Paralelni vyluhy Kz Udaj o Koz
nejistoté
- 3983/1-A 39831_1.—.5 B méFeiii ZJ_ T
Toc ¥ mg/| 0,18 0,16 0,02 0,01 0,15
Pb ) ug/! <04 <04 <04 - <04
Zn mg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 - iI < (0,020

Tabulka IX.: Vzorek €. 472103983/1 —
PRAMOSAT — trubka z nemékéeného PVC pro vrtané studny, barva tmavé Seda.

Vysledky hodnoceni 3. vyluhu do zkuSebni vody po 72 hodinach.

Méfena velidina Jednotka Paralelni vyluhy Krzs " Udaj o Koz
nejistoté
5 1 3983/1-A 3983/1-B | méeni ?
Toc ¥ mg/| 0,25 0,18 0,09 0,04 0,13
Pb Hg/l <04 <04 <04 = <04
Zn mg/ | <0020 < 0,020 < 0,020 - | <0020
stabilizator R4 * mg/l <1 <1 <1 - <1

Vysledky Atestu se vztahuji jen na vzorek nami zkouseny.
Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a. s. se nesmi Atest reprodukovat jinak nez cely !
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